Renggringsvejledning PLEXIGLAS:

Til renggring af akrylplader og PLEXIGLAS anbefales lunkent seebevand eller staerkt fortyndede oplgsninger
af milde, syntetiske renggringsmidler.

Til arbejdet anbefales en blgd klud eller svamp. For at fjerne seeberester eftervaskes med rent vand — der
kan tilsaettes skyllemiddel for at minimere statisk elektricitet. Tilbagevaerende draber vand aftgrres med en
fugtig klud eller svamp eller et fugtigt vaskeskind.

Afrensning af pletter kan foretages med isopropylenalkohol under udvisning af forsigtighed. Det anbefales
at vaske efter med rent vand. En lang reekke almindelige kemikalier som f.eks. sprit skal udgas. Der ma ej
heller anvendes oplgsningsmidler.

Matte omrader eller smaridser pa akryl kan efterpoleres ved brug af polervoks eller mild autopolish, som
f.eks. Slipol (grovere) eller Slipoline (finere).

Poleringen, der skal udfgres med let hand kan foretages med en blgd klud. Til sidst efterpoleres med en ren
klud. Rens aldrig pladen i tgr tilstand.



